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Tvrdost podle Shore

100

=4

- pro méfeni tvrdosti nekovovych materialu

- patfi mezi dynamicko-elastické zkousky. Jedna se o zkousku odrazem zkuSebniho télesa, kdy
se zjiStuje vyska jeho odskoku od mérené plochy.

Zkouska odrazem podle Shorea - touto metodou zjistujeme tvrdost z velikosti odskoku zavazi
(kulicka, diamantovy hrot) spusténého z urcité vySe od zkouSeného materialu. Pisobenim
zavazi dojde k plastické deformaci zkouSeného materialu a ke spotfebovani ¢asti energie
zavazi. To se pak neodrazi do plvodni vysky.

Shoretv skleroskop je pfistroj pro stanoveni tvrdosti podle Shorea [HSh]. Tohoto zplsobu
zjistovani tvrdosti se pouziva velmi malo, vétsinou jen pro méreni tvrdosti velkych vyrobkd,
konstrukci apod.

Skleroskop Shore (schéma)

Empiricky sestavend stupnice skleroskopu udava pfimo hodnotu tvrdosti. Tato metoda je oproti
jinym zpusoblm zjistovani tvrdosti znaéné nespolehliva.
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=— ZSoft hedium Hard — =
Shore A 53505 and NFT 51109
Shore B ASTM D2240
Shore C ASTM D2240

Shore D DIN 53505 and NFT 51109
Shore DO ASTM D2240
Shore O ASTM D2240
Shore OO0 ASTM D2240

a'eééslﬁ&hod for Rubber Property - Durometer Hardness.




